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广东省中鼎检测技术有限公司 

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北四路 7 号 

 

电话：  传真：  热线：  

网址：  邮箱：   

 

 

申请单位： 安徽铸脊新材料科技有限公司

地 址： 安徽省滁州市琅琊区苏滁产业园泉州路 号

收样日期： 年 月 日

完成日期： 年 月 日

报告日期： 年 月 日

以下检测样品信息是由申请者所提供及确认：

样品名称：

检测结果：请参见下页。

检测要求和结论：

序号 标准和要求 结论

胶粘剂挥发性有机化合物限量

挥发性有机化合物（ ）
合格

编制： 审核：

授权签字人：

中鼎检测机构

    $CTT$

扫码验证报告

何晓莹

技术经理

http://www.cttlab.com/
mailto:enquiry@cttlab.com
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广东省中鼎检测技术有限公司
广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北四路 号

 

电话： 传真： 热线：

网址： 邮箱：

 

 

检测结果：

挥发性有机化合物（ ） 胶粘剂挥发性有机化合物限量

方法： 附录

物质名称 挥发性有机化合物含量（

单项判定

号

报告限值

限值

材料编号 结果

合格

注释： 、 克每千克。

、 未检测到 小于报告限值 。

测试材料清单

材料编号 样品描述 位置

透明液体（原样状态） 液体

http://www.cttlab.com/
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样品照片：

报告完
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